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一、緒言 
所謂「過濾」使指將液中所含之固形物以濾材將固形物

與液體分離的作業。由「過濾」工程中賦與原液與濾液間壓

差的方式可以將其分類為 1.重力過濾、2.真空過濾、3.加壓

過濾等 3 類。 

(1)重力過濾：應用原液中固液的比重差分離之過濾法，

對應之過濾設備有砂層過濾機、袋狀過濾機、遠心分

離機等。 

(2)真空過濾：應用真空設備產生真空壓差分離的過濾

法，其對應之過濾設備有摩爾抽吸過濾濾器 (Moore 

Nutsche filter )、圓盤過濾機盤式過濾器(Disc Filter)、

圓轉鼓型過濾器 (Drum Filter)、奧利弗過濾器(Oliver 

filter)等。 

(3)加壓過濾：應用加壓設備加壓產生差壓的過濾法。對

應過濾設備有加壓過濾器 (Filter press)、密閉式葉式

過濾器 (Leaf filter)、密閉式多段過濾器 (Multi stage 

sealed Filter)。 

 

  
 

（1）重力過濾 （2）真空過濾 （3）加壓過濾 

日本過濾裝置株式會社 (2007) http://www.nihon-rokasochi.co.jp/filter/type.html 

 

 

二、濾紙的特性 
過濾是物質分離與精製的手段，一般以分離氣體、液體

甚至固體微粒子為目的。製藥、化學、食品、醸造等各産業

領域的製程中，過濾操作是不可缺少的作業，在過濾工程中

使用最多者為濾紙。另外，活用濾紙的特性也可為加工廣泛

的應用各種零件部品，如汽車過濾元件、掃除機用紙袋等。 

(一)、濾紙性質的評估方法： 

(1)厚度 (mm) ：一定荷重下測定其厚度 (JIS P8118)。  

(2)透氣度 (sec) ：測定一定壓力下空氣 300 ml 通過濾

紙所需時間 (JIS P8117)。 

(3)濾水時間 (sec)：使用 Herutsuberuhi 過濾速度試驗器

測定 10 cm2 面積 (100 ml、200℃)，濾紙在水柱 100 

mm H2O 的壓力下所通過時間，此值一般與透氣度約

呈正相關。  

(4)破裂強度 (kPa)：橡膠膜加力與濾紙測定破裂時的強

度 (JIS P8112)。 

(5)過濾精度  (μm) ：比較以一定分布的微粒子  (JIS 

Z8901 7 種)混合之液體經一定條件的過濾操作，其過

濾效率達到 90% 時的粒徑。 
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三、濾紙濾材的種類 

1. 定性濾紙 (Qualitative filter paper) 

定 性 濾 紙 是 化 學 分 析 濾 紙 (Chemical analytical filter 

paper)中的一種，它的全名是：定性化學分析濾紙。常用名

卻是其簡稱。所謂定性，就是通過分析手續知道某物質中究

竟含有什麼成分。 例如，礦石中含有何種金屬呢？以決定

其是否有開採價值；鋼鐵中含有哪些元素呢？才能獲知品質

的高低；食品中含有什麼“成分”呢?以判斷其營養水平等等。

至於所含的數量，則歸屬於定量分析。 

依使用範圍，才確定這種紙的名稱，以區別定量濾紙。

定性濾紙適用於定性化學分析和相應的過濾、分離等操作。 

2. 定量濾紙 (Quantitative filter paper) 

定量濾紙是化學分析濾紙中的另一種。它的全稱是：定

量化學分析濾紙。這種紙的主要特點是含灰分極低，故又稱

無灰濾紙。專用於化學分析中的定量測定。   定量濾紙與

定性濾紙在外觀上無什麼差別。但是定量濾紙的內在品質某

些要求比定性濾紙較高，而一般標準（如定量、白度、塵埃

度、濕耐破度等）則與定性濾紙相同，稍有疏忽就有可能混

淆不清。 

3. 濾油紙 

濾油紙是各種工業上使用的浸漬性過濾用紙，也是主要

用於汽車、船舶、拖拉機等內燃機上，除去機油或輕質柴油

中雜質的紙質濾心材。為了減少機器的損耗，提高運轉效率

和延長使用壽命，每台內燃機都需要配有燃料油濾清器、潤

滑油濾清器、空氣濾清器(濾去雜質和灰塵等)。以往這些過

濾器(或濾清器)中所用的是金屬網、毛氈、棉紗等過濾材料。

但因體積大、成本高、效率差、使用不便，目前則多改用微

孔濾紙，其優點是：體積小、重量輕、成本低、效率佳。 

4. 玻璃纖維空氣濾紙(Glass Fiber Air Filter Paper) 

玻璃纖維空氣濾紙用於過濾空氣中的塵埃或細菌的技

術用紙。當需要從大量流動的空氣中以 95%以上效率除去

0.1~1 μm 的微粒時，最好的多孔體是由纖維組成的。以往採

用各種纖維(包括植物纖維、羊毛纖維、石棉纖維、玻璃纖維

等) 製作過濾載體。因玻璃纖維呈光滑圓柱形，且直徑較細，

最細可達 0.29~ 0.32 μm，且玻璃纖維的化學穩定性好，耐

酸、耐高溫、不吸水及具良好的尺寸安定性。玻璃纖維的直

徑與過濾效率成反比，改變纖維的粗細大小，可得到不同阻

力的產品。 

5. 過濾布(濾布；濾材) 

過濾布、天然纖維(綿、麻)與合成纖維，如：聚酯纖維、

聚丙烯酸纖維、聚丙烯纖維等），其性質由所使用的纖維形

態、粗細、織法(平織、綾織、朱子織等)及構造所決定。這

些不同用途各有其特性，必須依據過濾液的種類及目的選擇

適用的產品。 

 

  
圖 1 過濾布（濾布） 圖 2 過濾器元件 (Filter element) 
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6. 過濾器元件 (Filter element；匣式試過濾器)  

為了有效的過濾作業及合理化，儘可能進行小型化的過

濾器、操作簡單。一般使用時間長，由過濾器前處理到過濾

出口為止，有多種多様過濾器元件。特別是同心狀的元件具

有小型化、過濾面積大，適合各行各業中使用。為了營造舒

適的環境，於高層建築物、百貨公司、地下鐵、旅館及劇場

等需空氣清浄之地點，均為使用過濾器。另外，為了提升品

質與生産性，也應用在塗裝、製藥、半導體、化學、纖維等

各工場的空氣清浄用。  

7. 不織布濾材  

不織布其外觀如編織物，但在製造時沒有紡成紗，以短

纖維或與長纖維之相互接著、或針扎製成。其過濾抵抗較沒

有編織物高，故過濾速度較快，能提升過濾效率。做為過濾

材料的主要用途是應用在鐵鋼、非鐵金屬等的壓延油及切削

油的集中過濾等最為適合。另外，也應用在換氣扇用的過濾

器上。  

8. 過濾器(Filter)  

過濾器之功能是由濾材前後的壓力差所生成，其表面及

内部捕捉粒子，分離通過濾材之濾液或氣體之裝置。過濾器

的種類可以分為加壓過濾器(Filter press)、水平過濾型、元件

(匣)型、離心分離機、奧力弗過濾器(Oliver vacuum filter)、

平帶型過濾器 (Flat belt )型、帶狀過濾器(Belt filter)等。  

9. 空氣過濾器( Air filter)  

舒適環境的整備如高層建築物、百貨公司、地下鐵、濾

管及劇場等的空氣清浄用上使用。另外為了提升品質、生産

性等在塗裝、製藥、半導體、化學、纖維等工業的各工場之

空氣清浄用也可使用。與各種控制機器、檢測器組成之引擎

吸氣系統、或保護引擎内部防止砂塵、碳塵所使用，近年為

因應更高精度化之引擎系統，使用過濾器或過濾元件。 

四、機能性濾材、濾紙及過濾器 (安積濾紙，
2007) 

1. 碳纖維混抄之静電發生對策之濾材 

本濾紙是為了防止油壓過濾器静電障害之目的所開

發，一般的濾紙為絶縁體，因此在濾油時產生静電、放電或

絶緣破壊等問題。一般的濾紙材料的電阻率為 1010Ω･cm 以

下，為了防止帯電障害。本製品為與電良導體的碳纖維混抄

降低濾材的電阻率以去除静電的蓄積。其主要的特色如下： 

(1)電阻率低、具帶電性。 

(2)燃料過濾器或油壓機器等在帯電防止有效。 

    (3)以經酚膠樹脂加工、耐熱性或加工性佳，適用於去除

絶緣性液體的過濾或循環時所產生之静電。 

 

表 1  電良導體的碳纖維混抄紙的性質指標 

 A B  

種類 
酚膠樹脂

加工紙 

酚膠樹脂加

工紙 
 

基重[g/m2]  210 190 JIS P8124

厚度[mm] 1.00 0.83 JIS P8118

透氣度 

[sec/300cc] 
1.6 2.9 JIS P8117

縱向抗張強度 

[N/15mm]  
98 60 JIS P8113

橫向抗張強度 

[N/15mm]  
88 48 JIS P8113

破裂強度 [kPa] 390 120 JIS P8112

電阻率 [Ω･cm] 2×106 2×106 JIS K6911

表面形狀 瓦楞狀 瓦楞狀 - 

外 觀(色) 綠色 綠色  

 

   

圖 3 不同用途之空氣過濾器( Air filter) 
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2. 脱臭過濾紙、吸著過濾紙  

使用活性碳、沸石、二氧化鈦等機能性粉體並配合反應

性藥劑製造多種類的脱臭・吸著紙。應用在空調、空氣清浄

機等的脱過濾器、水中微量油分的吸著、食油的脱臭、脱色

等。  

(1). 一般用途之脱臭用活性碳紙 

以活性碳 70% 配合率之活性碳紙，其適合於溶劑的吸

著回收與液中微量成分的吸著等多種使用用途上。構成紙張

的纖維為聚酯纖維，因而在水中仍具有高強度，活性碳的脱

落輕微。 

(2). 經強化之氨氣脱臭用活性碳紙 

與高純度椰殻活性碳合混抄紙，並添加磷酸酯類抗燃劑

之抗燃性活性碳紙。使用磷酸酯類難燃劑能發揮對氨氣及胺

類的脱臭效果，適合應用於空氣清浄機的脱臭過濾器的濾

材。  

(3). 甲醛脱臭強化活性碳紙 

 因應去除菸臭新開發之活性碳紙，為添加以胺類

(Amine)化合物為主體之高反應性添著劑，較舊型活性碳脱臭

紙之脫臭效率不高，但是本產品對去乙醛、甲醛之效率高及

能達到長期間安定的脱臭。另外尚有蜂巢狀產品、匝式、低

壓損產品等。 

a.瓦楞蜂巢狀脱臭過濾器 

本過濾器為以含有活性碳或無類系脱臭劑之脱臭紙經

瓦楞及層積加工 (瓦楞紙板積層體) 之產品。瓦楞蜂巢狀體

是以粒狀脱臭劑充填製成之過濾元件，具較低壓損、操作容

易、不需鋁框、廢棄也容易。依據用途製成選擇不同形狀、

瓦楞種類、脱臭紙等產品。 

 
圖 4 瓦楞蜂巢狀脱臭過濾器 

 

b.低壓損活性碳紙  

匝式過濾元件上可使用之低壓損型活性碳混抄紙。活性

碳混抄率約為 50%，配合用途可以再添加特定強化脱臭的藥

劑，適合作為空氣清浄機脱臭過濾器素材。  

(4)光觸媒除臭紙 

光觸媒脱臭紙使使用含有光觸媒功能的二氧化鈦與無

機類脱臭劑配合活性碳之氣相用脱臭紙。由於紫外線燈或太

陽光照射對乙醛能有效的去除。添加無機類脱臭劑與活性碳

配合，在無光狀態也能達到去除氨氣、醋酸乙醛等的脱臭效

果。 光觸媒較活性碳、或沸石有較低的脱臭能力，能維持

半永久性的脱臭力。 

活性碳過濾器的脱臭效果持續期間有一定的限度必須

替換，光觸媒過濾器的初期成本較高、但在 2～3 年的使用

則約略等價，3 年後則較價廉 (如圖 5,)。 

 

 

 

 

 
圖 5 光觸媒與活性碳過濾器的外觀與成本比較 

日本トーカンパケージ株式會社 2007  http://www.tokan.co.jp/ntp/product/photocl_deor.html 
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圖 6 光觸媒脱臭單元對各種污染氣體的除臭效果 
 測定條件：試驗體 光觸媒脫臭單元 MKU80，空間容積 11.3m3

，溫度 25℃，風量 17m3/min (面風速 1.0m/s) 

  (5)甲醛吸著紙 

家具、建材及壁紙中所含的三聚氰氨樹脂、尿素樹脂等

釋出甲醛造成社會問題。使用具高吸著力與安定的甲醛吸著

劑製備成甲醛吸著紙。本吸著劑對釋出之甲醛能迅速的且長

期間持續的吸著。 

【甲醛脱臭性能評估的實施例】 

<試驗方法> 

木工製品密封入 PE 塑膠袋內，在 25℃下静置數日。 

由合板所放出之甲醛，在袋内充満後投入脱臭劑。每日

測量甲醛濃度的變化。 

(1) 脱 臭 劑：DFA2 (107W)（紙張 25cm x 25cm 2 張） 

(2) 木工製品：F 2 材使用(尺寸 00 × 800 × 600 cm) 

(3) 測 定 器： 

 ㈱島津製作所製 SILSET(AHMT 比色法） 

㈱ガステック製(Gas Tech)檢知管 No.91 L(0.1～5 ppm) 

(4) 溫度與濕度：25℃，50%RH 

<試驗結果> 

只静置就能如圖 7 所示，急速的甲醛濃度降低。初期平

衡濃度為 1.7 ppm（25℃）、一週後的平衡濃度僅單純静置者

就可降低到 0.2 ppm、有空氣對流者的試驗其濃度降低到 0.05 

ppm。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7 甲醛吸著紙脱臭性能評估結果 

3. 食油過濾用活性碳紙／CE500 

以延長食用油的使用時間為目的，開發使用以活性碳及

活性白土混抄之濾材。活性碳能使油色清澄、除去臭味。活

性白土能將油的劣化成分或不純物吸著去除。另外紙層也可

除去微粒子，使油恢復成接近清淨的狀態，因此可減少油交

換頻度，對製品的顏色與味道等品質得到改善的效果。 

4. 活性碳紙及集塵過濾器  

本製品以活性碳之混抄紙在其上貼合静電不織布製

成，構成一張能同時具脱臭與集塵同時進行之功能。活性碳

混抄的抄紙技術，脱臭部可以達到抑制通氣抵抗，再加上特

殊加工達到能迅速吸附氨氣及胺類等臭氣的脱臭效果。另

外，静電不織布製的集塵部可以利用靜電力強力吸著菸臭、

或花粉等微細粉塵。 
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5. 脱臭過濾器、吸著過濾器  

活性碳、沸石或二氧化鈦等機能性粉體及反應性藥劑組

合製造成多種類具脱臭及吸著功能的紙張，做為空調、空氣

清浄機等的脫臭過濾器、水中微量油分等的吸著、食油的脱

臭、脱色等應用。  

6. 高精度濾紙／LN-01 

目前要求高精度的領域主要採用矽藻土濾紙，但由於矽

藻土濾紙使用時矽藻土的洩漏及操作方法、同時也有廢棄時

的問題。因此開發新的配合添加微細纖維素纖維能得到以一

般的紙漿濾紙無法達到的效果之高精度濾材。 

(1)高精度濾紙的特色 

a. 添加以 1 μm 以下經特殊處理之微細纖維達到高精度

濾紙的製備。 

b. 不含矽藻土等無機素材不會擔心矽藻粉的漏洩。 

c. 輕量、交換時的作業性優。 

d. 與紙漿濾紙具同等的強度較舊型濾紙相同極易操作。 

e. 較矽藻土濾紙廢棄時的重量低。 

(2)高精度濾紙的用途 

可以應用在食品工業及一般工業用途。另外，也可應用

在延長膜過濾器的使用期間。濾材可以加工成是圓型、角

型、同心圓形及滾轆狀等。 

A
B  

                                                         【ＬＮ－０１】     矽藻土濾紙 
圖 8 高精度濾紙的 SEM 及與矽藻土濾紙過濾效果 AB 比較 

 

表 1 高精度濾紙與其他濾紙的性能比較 

品名號碼 No.3600 Ln01 矽藻土濾紙  

種類 厚濾紙 高精度濾紙 其他公司產品  

基重 (g/m2) 1015 600 1454 JIS P8124 

厚度 (mm) 2.2 2.0 3.6 JIS P8118 

透氣度 (sec/50cc] 16 56 29 JIS P8117 

氣孔徑 (μm)  

最大 (MAX)  

平均 (AVG). 

 

23 

14 

 

20 

4 

 

20 

4 

泡點法 

（bubble point method）

過濾效率 (%) 23.1 94.3 95.4  

外觀 (顏色) 白色 白色 淡灰色   

 

五、參考文獻及資料來源 
1. 日本過濾裝置株式會社 2007 

http://www.nihon-rokasochi.co.jp/filter/type.html 

2. 安積濾紙株式会社 2007 

http://www.azumi-filter.co.jp/menuproductindex.html 

3. 日本トーカンパケージ株式會社 2007 

http://www.tokan.co.jp/ntp/product/photocl_deor.html 

 

                                                     

*蘇裕昌 國立中興大學森林學系教授 

*Dr. Yu-Chang Su, Professor, Dept. of Forestry, National Chung 

Hsing University. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


